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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczego6towej Specyfikacjifirécznej (SST)gwymagania dotyece wykonania i odbioru
robét zwigzanych z wykonaniem wjazdow i wyjazdéw w zmku z budow chodnika przy drodze gminnej — ulica
Teodorowska w Kotlinie.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna stosowanggkstdokument przetargowy i kontraktowy przy zleécan
i realizacji robo6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres rob6t obejmupcych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyprowadzenia rob6t przy wykonaniu wjazdéw na p@segpstki
brukowej betonowej gruldoi 8 cm koloru czerwonego na warstwie grétdd. 0 cm z piaskdredniego, podbudowie
grubagici 15 + 8 cm z kruszywa famanego stabilizowanegaoharicznie oraz na podsypce cementowo — piaskowej
grubaci 5 cm.
1.4. Okredlenia podstawowe
1.4.1.Wjazdy i wyjazdy z bram - miejsca degti do ulicy, przystosowane do ruchu pojazdéwzdgajacych lub
wyjezdzajacych z bram.
1.4.2.Pozostate oki#enia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.
1.5.Ogdblne wymagania dotycgce robdt

Ogolne wymagania dotygee robét podano w SST D.00.00.00. ,Wymagania Ogoblne

Wykonawca jest odpowiedzialny za j@kavykonania rob6t oraz za zgodid@ Dokumentagj Projektove, SST
i poleceniami layniera.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow
Ogolne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, pada SST D.00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatéw
Materiatami stosowanymi do wykonania nawierzchrazagféw i wyjazdéw z bram:
kostka brukowa betonowa,
- piasek,
kruszywo kamienne,
— beton (grunt stabilizowany cementem) w tym cementja, kruszywo do betonu.
2.3. Wymagania dla materiatow
2.3.1.Kostka brukowa betonowa
Kostka brukowa betonowa powinna spetni@ymagania podane w SST D.05.03.23 ,Nawierzchnlkogtki
brukowej betonowej”.
Do wykonywania nawierzchni wjazdéw i wyjazdéw ponénby¢ stosowana kostka o wysaikd 80 mm koloru
czerwonego.
2.3.2.Kruszywo kamiene
Kruszywo kamienne na podbudevwpowinno speti& wymagania podane w SST D.04.04.02 ,Podbudowa
z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie".
2.3.3.Piasek
Piasek na podsypkpowinien odpowiadawymaganiom PN-EN 13139.
2.3.5.Cement
Cement ayty do wytwarzania betonu powinien dgementem portlandzkim klasy niezsizej nz 32,5 wedtug
wymaga PN-EN 197-1.
2.3.6.Kruszywo do betonu
Kruszywo do betonu powinno odpowigdaymaganiom PN-EN 12620.
2.3.7.Woda
Woda powinna odpowiadavymaganiom PN-EN 1008.
2.4. Skladowanie materiatow
Warunki sktadowania materiatéw przewidzianych ddkenania nawierzchni wjazdéw i wyjazdéw podano w
poszczegodlnych SST, wymienionych w pkt 5.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu
0Ogblne wymagania dotygee spretu podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3
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3.2. Sprzt do wykonania wjazdow i wyjazdow
Do wykonania wjazdéw i wyjazdow stosowany jest sprymieniony w SST dla poszczegoinych rodzajéw
nawierzchni wedtug pkt 5.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu

Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w SST D.00.00.00 ,Wymaganddnag pkt 4.
4.2. Transport materiatow

Wymagania dotycice transportu materiatowytych do budowy nawierzchni wjazdow i wyjazdow zaieas w
SST wymienionych w pkt 5.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robo6t podano w SST D.0000Mymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Wykonanie koryta

Wykonanie koryta pod nawierzclgnvjazdow i wyjazdéw powinno liyzgodne z wymaganiami okienymi w SST
D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zeggczeniem podi@a”.

Wykop pod taw obramowania wjazdu i wyjazdu powiniencbyykonany zgodnie z PN-B-06050 [1].
5.3. Wykonanie warstwy odcinajcej

Wykonanie warstwy odcinagej powinno by zgodne z wymaganiami oktenymi w SST D.04.02.01 ,Warstwy
odsiczapce i odcinagce”.
5.4. Wykonanie obramowania

Obramowanie nawierzchni wjazdéw i wyjazdow wykonbedzie przy zastosowaniu kramnikdw betonowych.
Obramowanie nawierzchni wjazdéw i wyjazdéw mglevykona zgodnie z SST D.08.01.01 ,Krawaniki betonowe”.
5.5. Wykonanie podbudowy

Wykonanie podbudowy powinno bygodne z SST D.04.04.02 "Podbudowa z kruszywaraga!'.
5.6. Wykonanie nawierzchni

Nawierzchng wjazdow i wyjazdoéw nabey wykonywa® zgodnie z wymaganiami zawartymi w SST D.05.03.23
.Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej”.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogojpia’6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét
Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykéredania materiatdw przeznaczonych do wykonania
wjazddéw lub wyjazdow i przedstaéwivyniki tych bada Inzynierowi do akceptacji.
6.3. Badania w czasie robot
W czasie prowadzenia robot Wykonawca powinien sgeavprawidtowa¢ wykonania:
— koryta i podiaa,
— warstwy odcinajcej,
— obramowania nawierzchni,
— podbudowy,
— nawierzchni.
Zakres i cestotliwos¢ bada, wymagania oraz dopuszczalne tolerancje zawartev ©dpowiednich SST
wymienionych w pkt 5.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D.00.0M3Bnagania ogoélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarova jest nf (metr kwadratowy) wykonanego wjazdu lub wyjazdoram.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D.00.08\3@nagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumenigmjojektova, SST i wymaganiami liyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p&aé/ wyniki pozytywne.
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8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj

wykonane koryto,

— wykonana warstwa odszapca,

- wykonane obramowanie,

- wykonana podbudowa.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgre podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy pfatroi podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j
Cena wykonania 1 fiwjazdu lub wyjazdu obejmuie:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- wykonanie nawierzchnatznie z pigggnach,
— przeprowadzenie badapomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.
Wykonanie obramowania nawierzchnétd jest w odgbnej pozycji kosztorysowej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
2. PN-B-06250 Beton zwykly
3. PN-EN 13139 Kruszywa do zapraw
4. PN-EN 12620 Kruszywa do betonu
5. PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznychwipazchniowych utrwale stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przezoaych do ruchu
9. PN-EN 197-1 Cement. €& 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodwd dotycace cementu
powszechnegoaytku
10. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu — Specyfikaghigpania probek, badanie i ocena

przydatndci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskangjoceséw produkciji
betonu



